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Anwendung
«  Grindungspfdhle
- Bodenverbesserungsmassnahmen

Vorteile des Systems

«  Geschlossenes System mit Stahldeckel

« Keine Gefahr eines hydraulischen Grundbruchs

. Keine Materialentnahme, kein Materialabtransport

« Sehrrationelle PfahImethode

- Dank Vibration des Mantelrohres sehr gute Verdichtung des Pfahlbetons

Nachteile des Systems
- Keine Mdglichkeit der Pfahleinbindung in den Felsen

Mégliche Durchmesser

. 406 mm
. 457 mm
« 508 mm
. 610 mm
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KIBAG. Aus gutem Grund.
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Produkt
Ortbetonvibropfahl, Verfahrensbeschreibung

Vorgang Vibrorammpfahl mit verlorenem Stahldeckel

1. Pfahl einmessen und Deckel posi- 2. Auf das Rammrohr, welches mit dem Bodende- 3. Versetzen des Bewehrungskorbes
tionieren ckel versehen ist, wird der resonanzfreie Hoch- nach Abkoppeln des Vibrators

frequenz-Vibrator aufgesetzt. Das Rammrohr wird

mit Mdklerfiihrung positioniert und ausgerichtet.

Beim Einvibrieren verdrangt das Stahlrohr den

Boden. Der Fuss des Rohres ist mit einem Stahl-

deckel verschlossen. Somit kann kein Bodenmate-

rial in das Rohr gelangen. Mit den hochfrequen-

ten Vibrationen erfolgt wdhrend dem Abteufen

eine Umlagerung der Bodenkorner. Dadurch ver-

drdangt dieses System den Boden ohne Férderung

von Bohrgut. Der Bodendeckel aus Stahl ver-

bleibt anschliessend als Pfahlfuss im Baugrund.

4. Fertig versetzter Bewehrungs- 5. Das Ziehen des Rohres erfolgt mit Vibration. 6. Fertiger Ortbetonvibropfahl mit
korb vor dem Betonieren. Erst wahrend dem Ziehvorgang wird der Deckel Korbarmierung

Daseinvibrierte Rohrwird anschlies- gelést und der Beton freigegeben. Durch die

send mit Beton verfillt. Je nach Vibration wird der Beton einerseits verdichtet

Pfahldurchmesser und Pfahlldnge und gleichzeitig in die kleinsten Risse des Bo-

wird auch Pumpbeton verwendet. dens gebracht. Dadurch wird eine optimale Be-

tonqualitdt und Sdulenstruktur gewdhrleistet.
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